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Composicao
Impermeabilizante bicomponente a base de cimentos, inertes selecionados de granulometria fina, aditivos quimicos

e polimeros sintéticos especiais resistentes aos alcalis destinados a melhorar a trabalhabilidade, a aderéncia e a
elasticidade da membrana mesmo a baixas temperaturas.

Fornecimento

- Kit (A+B) de 33,3 kg:
- Componente A: sacos especiais com protecdo contra a humidade de aprox. 25 kg
- Componente B: latas de aprox. 8,3 kg

Utilizacao

- Impermeabilizagéo de terragos e varandas antes da montagem de novos ladrilhos em ceréamica ou semelhantes.

- Impermeabilizagéo de estruturas hidraulicas como piscinas, depdsitos, canais e bacias.

- Impermeabilizagéo de superficies expostas aos agentes atmosféricos tratadas com produtos aptos a resistir a
irradiacao solar.

- Impermeabilizagéo e protecdo de paredes em betéo sujeitas a uma elevada presséo hidrostatica positiva.

- Impermeabilizagéo e protegéo contra a carbonatacéo de estruturas em betéo sujeitas a solicitacdes estruturais
e deformagdes flexionais.

- Protegéo impermeavel de superficies horizontais, verticais e/ou de geometria complexa submetidas a solicitacdes
estruturais e/ou deformagdes flexionais.

- Otima aderéncia em varios tipos de substrato (betdo, argamassas, betonilhas, pavimentagdes antigas, pedra,
ceramica, tijolo e madeira multicamadas).

Caracteristicas

- Impermeabilizante aplicado liquido, classificado CM-O2P segundo a EN 14891, a utilizar sob revestimentos de
ceramica colados com colas.

- Adequado para a protegéo (Pl) de estruturas em betéo (principio 1 da norma EN 1504-9:2008) contra os riscos
de penetragéo do didxido de carbono.

- Adequado para o controlo da humidade (MC) de estruturas em betao (principio 2 da norma EN 1504-9:2008).

- Adequado para o aumento da resistividade (IR) de estruturas em betao (principio 8 da norma EN 1504-9:2008).

- Capacidade de fazer ponte em fissuras mediante a insergéo na primeira camada a fresco de material da rede em
fibra de vidro resistente aos alcalis FASSANET 160.
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Certificagoes e normativas

AQUAZIP GE 97 cumpre os requisitos de desempenho relativos a classe CM-O2P da normativa EN 14891:2012 -
(Produtos impermeabilizantes aplicados liquidos a utilizar sob revestimentos de cerdmica colados com colas).
AQUAZIP GE 97 cumpre os principios definidos pela norma EN 1504-9:2009 ("Produtos e sistemas para a protecéo e
a reparagéao das estruturas em betao: definigdes, requisitos, controlo de qualidade e avaliagdo da conformidade") e os
requisitos da norma EN 1504-2 ("Sistemas de protecdo da superficie de betdo") revestimento de protegéo contra os
riscos de penetracao (PI), controlo da humidade (MC) e aumento da resistividade (IR). AQUAZIP GE 97 obteve, além
disso, a classificagdo GEV EMICODE EC 1Plus, uma marca voluntaria relativa as emissdes de componentes organicos
volateis e semivolateis (VOC e SVOC) emitida pela GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoe,
Klebstoe und Bauprodukte), que atesta as baixissimas emissdes de componentes organicos volateis do produto.

Preparagao do suporte

Antes de fazer a aplicagdo de AQUAZIP GE 97 a superficie de posa deve estar maturada, integra, estavel e
mecanicamente resistente. Eventuais vestigios de 6leos, gorduras, ceras, tintas, vernizes, eflorescéncias, etc. deverdo
ser previamente removidos, bem como eventuais partes degradadas ou destacadas.
Antes de proceder a impermeabilizacdo € obrigatério o tratamento preliminar de todos os pontos criticos, tais como,
por exemplo:

- eventuais fissuragdes do suporte;

- cantos, arestas e faces verticais;

- juntas de dilatagdo e/ou juntas estruturais;

- calhas, canais de escoamento, grelhas;

- unides de cornijas, bocais e tubos de descarga;

- degraus e soleiras;

- claraboias;

- tubagens de sistemas e corpos passantes.

Betao

O suporte em betdo deve garantir uma resisténcia a compressao minima de 25 MPa e uma resisténcia a tragéo de
pelo menos 1,5 MPa. Em caso de estruturas novas, o suporte deve estar suficientemente seco e maturado (pelo
menos 28 dias).

Eventuais areas ou secgdes de betdo degradado deverao ser obrigatoriamente submetidas a operagdes preliminares
de reabilitagéo utilizando argamassas estruturais adequadas Fassa Bortolo.

Os suportes deverao ser previamente preparados através de ciclos de granilhagem, jato de areia, escarificagédo ou
abrasdo mecanica (mo abrasiva diamantada) a fim de remover qualquer saliéncia, vestigio de sujidade, partes friaveis,
incrustacdes, restos da betonagem, vestigios de tintas, caldas de cimento ou outras substancias contaminantes, a
fim de tornar o suporte ligeiramente aspero e absorvente para ndo comprometer a aderéncia do posterior ciclo de
impermeabilizacao.

Para a regularizagao de uma eventual segregacgéo do betdo, para a reabilitacdo dos espagos vazios, para a corre¢ao
das linhas de inclinagéo ou a retificagdo de areas de depresséo (afundamentos e imperfeigbes) utilizar GAPER 3.30;
para utilizagbes caracterizadas por elevadas solicitagdes (por exemplo, jacuzis, piscinas, etc.) prever a aplicagéo nas
superficies de GAPER 3.30 amassado com uma mistura de agua e AG15 diluido na relagdo 1:3 (1 parte de AG15 e
3 partes de agua).
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Pavimentagées existentes

Avaliar, mediante batimentos, o estado de ades&o a sub-base da pavimentacao antiga. Eventuais ladrilhos destacados
e/ou em parte fragmentados deverao ser obrigatoriamente removidos e os espagos vazios restabelecidos mediante
a utilizagao de GAPER 3.30.

Caso esteja em falta ou em caso de elevada degradacéo, o betume das juntas da pavimentagéo existente devera
ser obrigatoriamente restabelecido.

Para a limpeza da pavimentagéo antiga, executar uma abrasdo mecanica com mo abrasiva diamantada a fim de
remover qualquer vestigio de sujidade, partes friaveis, incrustagbes, concrecdes, vestigios de verniz, leitancas
de cimento ou outras substancias contaminantes e tornar a superficie ligeiramente aspera e absorvente para
melhorar e incrementar a aderéncia do novo revestimento impermeavel. Imediatamente apds a limpeza executar o
despoeiramento dos suportes mediante a utilizagao de um aspirador industrial adequado.

Desaconselha-se a realizacdo de ciclos de hidrolavagem da pavimentacao antiga, dado que essa operacao
favorece o aporte de mais quantidades de agua ao suporte subjacente.

Uma vez efetuada a limpeza, deverédo ser controladas e verificadas as linhas de inclinagdo. De facto, possiveis
imperfeigdes e/ou irregularidades presentes no suporte como, por exemplo, areas de depressao ou afundamentos
podem gerar areas de estagnacgado para a agua pluvial. Para a corregdo destas secgdes, prever a aplicagdo de
FASSA EPOXY 400 nas superficies e a posterior aplicagao de GAPER 3.30 com a técnica de "fresco sobre fresco".

Suportes cimenticios (argamassas e betonilhas)

Avaliar previamente as condi¢cdes da superficie de posa, que devera garantir uma maturagdo adequada e um
acabamento uniforme e isento de leitangas de cimento, partes friaveis, incrustagbes, concregdes, vestigios de verniz
ou outras substancias contaminantes para ndo comprometer a aderéncia do posterior ciclo de impermeabilizagao.
Para a limpeza das superficies & preferivel ndo executar ciclos de hidrolavagem para nao trazer mais quantidades
de agua ao suporte.

Garantir que a betonilha esta mecanicamente estavel, compacta, maturada, lisa, limpa, sem fissuragbes e com
humidade residual inferior a 3%.

Eventuais fissuras ou juntas de betonagem presentes na betonilha deverdo ser seladas monoliticamente com o
selante FASSA EPOXY 300, respeitando a metodologia indicada na ficha técnica.

Na presenca de betonilhas ou de superficies com pouca resisténcia superficial, fazer uma remogéao preliminar com
disco abrasivo até obter uma base resistente e, apdés uma limpeza rigorosa, tratar eventualmente o suporte com o
primario PRO-MST.

A regularizagédo das superficies ou a retificagdo das linhas de inclinagdo deverao ser efetuadas utilizando GAPER
3.30.

Antes de aplicar o sistema AQUAZIP GE 97 em suportes submetidos a forte irradiagdo solar, aconselha-se a
humedecer ligeiramente as superficies de posa evitando a formagao de estagnagbes de agua superficiais.
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Revestimentos antigos

Em caso de aplicacao do sistema AQUAZIP GE 97 em superficies verticais, aconselha-se a remover das superficies
todo e qualquer vestigio de vernizes ou revestimentos resinosos degradados e/ou em vias de se soltar. Garantir
que os suportes estdo bem limpos e sem gordura ou substancias contaminantes que possam anular a aderéncia do
sistema impermeavel AQUAZIP GE 97.

E sempre aconselhavel executar testes preliminares para verificar a aderéncia do sistema impermeavel aos suportes
existentes.

Piscinas, cisternas e/ou depdésitos

Todas as descontinuidades, as juntas de betonagem, os eventuais corpos passantes ou tubagens passantes ou os
sistemas presentes nas superficies de aplicagéo deverdo ser sempre previamente selados com produtos adequados.
O betdo deve ser devidamente preparado conforme descrito no paragrafo "betédo". Regularizar as superficies verticais
e horizontais com GAPER 3.30 amassado com uma mistura de agua e AG15 diluido na relacédo 1:3 (1 parte de AG15
e 3 partes de agua).

Em caso de intervengbes de impermeabilizacdo de piscinas, todos os pontos criticos, tais como cantos interiores,
cantos exteriores, juntas de fracionamento, unido entre superficies verticais-horizontais e verticais-verticais, etc.
deveréo ser tratados com AQUAZIP ELASTOBAND ou com ACCESSORI AQUAZIP.

No caso, porém, da impermeabilizacéo de jacuzis, cisternas e/ou depositos € preferivel realizar previamente perfis
de unido ao longo de todas as unides entre superficies horizontais/verticais e nos cantos entre paredes; os perfis
deveréo ser realizados com GAPER 3.30 amassado com uma mistura de agua e AG15 diluido na relagéo 1:3.

Suportes betuminosos (membranas betuminosas, asfalto, etc.)

Em caso de impermeabilizagéo de suportes antigos de natureza betuminosa, € necessario verificar preliminarmente
a sua integridade e a respetiva impermeabilidade hidraulica. Depois, aplicar na superficie betuminosa revista e
reabilitada uma camada separadora constituida por uma folha em LDPE de tipo "macroperfurado” (espessura ndo
inferior a 0,10 mm-furos com um didmetro 240 mm e com uma percentagem de furagdo =15% ) na qual devera ser
aplicada uma folha em LDPE de tipo "macroperfurado”. Realizar, depois, uma betonilha cimenticia reforcada com
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Faces verticais

Antes de dar inicio as obras de impermeabilizacdo das superficies horizontais, realizar contra as alvenarias e
parapeitos, cavidades de profundidade adequada a fim de criar uma sede propria para alojar as faces verticais do
novo sistema impermeavel. As cavidades deveréo ter uma altura de pelo menos 15-20 cm relativamente a quota da
nova pavimentacao. As cavidades deverédo ser regularizadas mediante a utilizagdo de GAPER 3.30.

i B LCSIN R,

Ao longo das unides entre o plano horizontal e as faces verticais sera posicionada a banda AQUAZIP ELASTOBAND
ou BANDA PARA SISTEMAS AQUAZIP. A banda devera ser aplicada de modo a assegurar a continuidade nas
superficies de posa aplicando previamente uma camada de pelo menos 2 mm de membrana impermeabilizante
AQUAZIP GE 97 para uma largura que seja superior a da fita, tendo o cuidado de deixar a parte central livre. Para a
selagem perfeita dos cantos utilizar os respetivos elementos pré-formados.

Na presenca de faces verticais em membranas pré-fabricadas em betume polimero, utilizar a BANDA ADESIVA
PARA SISTEMAS AQUAZIP constituida por uma fita autoadesiva selante elastica em borracha butilica revestida de
ambos os lados por um tecido néo tecido em fibra de polipropileno.

Abanda adesiva deve ser aplicada diretamente no suporte sem p6 e sobretudo perfeitamente seco. Para o tratamento
dos cantos, basta cortar a banda até ao meio e dobra-la sobre si mesma. Para a aplicagédo, aconselha-se a remover
metade da pelicula de protegdo e aplicar a fita no suporte. Simultaneamente, deve remover-se a outra parte de
pelicula de protegéo e exercer uma forte pressao na fita também com o auxilio de um pequeno rolo tira-bolhas.

O sistema impermeavel AQUAZIP GE 97 também devera ser aplicado nas faces verticais e, apdés uma maturagao
adequada, revestido com um reporte de KI7 ou KZ 35, rebocos a base de cal e cimento, para exteriores e interiores,
aditivado com AG 15, dispersdo de resinas sintéticas para produtos de base cimenticia. O reboco de base devera
ser terminado com talocha fina, prevendo a interposi¢do, na fase de posa, de uma rede sintética porta-reboco de
malha larga.
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Linhas de inclinagcdo

Para evitar a formagéo de estagnagdes de agua na superficie de posa e garantir o desempenho e a duragédo ao longo
do tempo de um sistema impermeavel é necessario executar uma boa preparacéo das betonilhas e, em particular,
uma inclinagado adequada das mesmas.

Para terragos, varandas e pavimentagdes exteriores é obrigatorio realizar e/ou verificar que a inclinagédo da superficie
de aplicagdo para os canos das aguas pluviais néo € inferior a 1,5%. Esse valor, a fim de garantir o defluxo correto
da agua, deve ser considerado geralmente suficiente mesmo no caso de eventuais assentamentos da estratigrafia.
Desaconselha-se a realizagdo de inclinagdes inferiores a 1% dado que poderdo gerar-se na superficie areas de
depresséo e estagnacdes de agua pluvial com possiveis fendmenos de infiltragéo.

S S - -

Juntas

Segundo a norma EN 13548 as juntas de fracionamento nas betonilhas s&o obrigatérias e devem ser colocadas
por cima da nova pavimentagdo. As juntas devem subdividir a superficie em malhas quadradas ou retangulares
e, portanto, ser realizadas nos pontos correspondentes a saliéncias ou ambientes de geometria irregular (tipo "L",
"U", etc.). No caso de ambientes externos, a maxima superficie realizavel sem fracionar a betonilha é de 9-10 m?
conforme indicado na norma de posa UNI 11493-1 (ponto 7.11.1.2). No caso de, para o formato dos ladrilhos a
utilizar, a continuidade das juntas ndo poder ser assegurada de outro modo, ha que proceder ao corte dos ladrilhos.
Eventuais juntas de fracionamento presentes na superficie de intervenc¢éo, assim como outros pontos criticos (unides
entre pavimento e superficies verticais, cantos internos e externos, claraboias, tubagens passantes, grelhas, unides
de cornijas e descendentes, montantes de balaustradas, etc.), deverdo ser devidamente protegidas mediante a
utilizacdo combinada de AQUAZIP GE 97 com os diversos ACESSORIOS PARA SISTEMAS AQUAZIP (banda,
canto, aresta, etc.).

No ponto correspondente as juntas estruturais, porém, é taxativamente obrigatdria a utilizagdo de FASSA TPE 170,
banda impermeavel constituida por elastdmero termoplastico sobre suporte em tecido nio tecido em polipropileno.
A banda FASSA TPE 170 sera fixada aos suportes mediante a utilizagdo de FASSA EPOXY 400 prevendo, no ponto
correspondente as proprias iuntas. a interruncdo do sistema impermeavel.

Juntas de controlo: onde executa-las
Planimetrias

JUNTA DE CONTROLO

FABRICADO JUNTA DE CONTROLO

TERRAGO
JUNTA DE

TERRAGO CONTROLO

FABRICADO

FABRICADO— FABRICADO—

TERRAGO —

JUNTA DE
CONTROLO

TERRAGO —

JUNTA DE CONTROLO <]
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Canos para aguas pluviais

Para permitir um fluxo adequado das aguas pluviais, prever a colocagdo dos novos canos no interior de uma
sede devidamente rebaixada relativamente a superficie de posa. Os canos deverdao ter um volume/capacidade
proporcionais a superficie.

Para aprofundamentos sobre o assunto, sugerimos a consulta da norma dedicada UNI EN 12056-3:2001 (Sistemas
de descarga que funcionam por gravidade no interior dos edificios - Sistemas para a evacuacao das aguas pluviais,
projeto e calculo).

Para a aplicacédo correta dos sistemas de eliminagéo das aguas pluviais, consultar as fichas técnicas dos produtos
DESCARGA FRONTAL e DESCARGA VERTICAL PARA SISTEMAS AQUAZIP.

Drenos

50cm

FASSA EPOXY 400 +
SATURAGAO AREIA DE
QUARTZO

SIM _\I\ﬁ |IE|_

DRENO PARA
SISTEMAS AQUAZIP®

Posa do revestimento

Para a aplicagao do revestimento ceramico ou pétreo recomendamos a utilizagéo de colas cimenticias de elevada
elasticidade com a classificagdo S1 ou S2 em conformidade com a norma EN 12004 como, por exemplo, AD 8
aditivado com LATEX DE 80, AZ 59 FLEX, AT 99 MAXYFLEX. Para os mercados de Espanha e Portugal FASSAFLEX
ou FASSAFLEX TOP. No caso de ser necessario recorrer a produtos de presa rapida RAPID MAXI S1 e FASSATECH
2.

Conforme as indicagdes da norma de posa UNI 11493-1, a técnica do espalhamento duplo é de prescrever, regra
geral, nas situagdes de projeto nas quais a compacticidade da camada adesiva e a auséncia de cavidades ou
descontinuidades sob os ladrilhos sdo objetivos importantes e significativos mas, regra geral, dificeis de conseguir
com a técnica convencional de espalhamento simples. O espalhamento duplo deve ser previsto na presencga de
elevadas solicitagdes mecanicas e/ou termo-higrométricas (por exemplo, revestimentos no exterior, piscinas, etc.),
na presenga de particulares tipos e formatos de ladrilhos ou onde haja exigéncias especificas de durabilidade e
segurancga.

Para a selagem das juntas, recomendamos a utilizagdo dos selantes cimenticios FASSAFILL ou, no caso de ser
necessaria uma elevada resisténcia quimica, usar selantes de base epdxi como FE 838 ou FASSAFILL EPOXY.
Lembramos que a norma de aplicagdo UNI 11493-1 ndo admite a posa em “junta unida” (largura da junta menor
do que 2 mm) para os revestimentos no exterior. Para todas as pavimentacdes devera ser sempre especificada a
posa em junta aberta, com juntas de amplitude de pelo menos 5 mm, dado que tal espessura representa a solugéo
mais eficaz para prevenir os riscos associados as elevadas solicitagbes térmicas e higrométricas a cargo dos
revestimentos nos ambientes exteriores.
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Selagem elastica do rodapé

As fortes solicitacdes a que pode ser submetida uma pavimentagcdo exterior conseguem provocar problemas
sobretudo contra o rodapé. A solugao para a resolugéo de tal problema consiste na realizagdao de um cordao de
selante elastico contra o pavimento destacando o rodapé alguns milimetros da superficie (pelo menos 2 mm de
acordo com a UNI 11493-1). A junta assim criada tem a funcéo de evitar a formacao de uma ligagao rigida com
a pavimentagdo reduzindo e amortecendo drasticamente as solicitagbes induzidas sobre a pavimentagao no
seguimento de oscilagdes de temperatura ou assentamentos estruturais do edificio.

No caso de o rodapé nao ser destacado, estando inclusivamente betumado ao pavimento, obtém-se uma total
anulagao da dessolidarizagéo do sistema pavimento-rodapé.

Para a intervencdo de selagem elastica do rodapé, utilizar FASSALASTIC TIXO PU 40, selante poliuretanico
monocomponente tixotropico de baixo médulo elastico, mediante a aplicagao prévia de FASSA PRIMER 100 ou,
em alternativa, FASSASIL NTR PLUS, selante de silicone de reticulagao neutra e elevado desempenho. Também as
selagens do rodapé (tanto por cima do rodapé como por baixo, entre o rodapé e o revestimento) deveréo ser feitas
com um dos selantes elasticos FASSALASTIC TIXO PU 40 ou FASSASIL NTR PLUS.

Aplicagao

Relagao de mistura

Componente A: Componente B = 25: 8,3 em peso.
- Componente A: sacos especiais com protecdo contra a humidade de aprox. 25 kg.
- Componente B: latas de aprox. 8,3 kg

Mistura

AQUAZIP GE 97 deve ser misturado com um misturador mecénico a baixa velocidade (~500 rotagbes por minuto).
Mexer bem o componente B antes da utilizagédo e, depois, acrescentar lentamente o componente A continuando a
mexer bem durante pelo menos 3-4 minutos, até obter uma massa homogénea de consisténcia uniforme, sem grumos.
Deixar repousar durante alguns minutos a fim de permitir a evacuagéo do ar englobado.

N&o acrescentar a mistura agua ou outros aditivos.

Aconselha-se a preparar a massa utilizando uma embalagem completa de componente A e uma de componente B, a
fim de garantir a proporgéo correta entre os dois componentes.

Aplicagao

Aplicar AQUAZIP GE 97 mediante a utilizacdo de uma espatula metélica dentada (4x4 mm). Estender a membrana
impermeabilizante com a parte lisa da espatula premindo energicamente no fundo, de modo a obter a maxima aderéncia
ao suporte; depois, puxar o impermeabilizante usando a parte dentada da espatula.

Aplicar a fresco na primeira camada de AQUAZIP GE 97 a rede em fibra de vidro resistente aos alcalis FASSANET 160,
garantindo que a mesma é inteiramente embebida evitando a formagao de vacuos no revestimento impermeavel. Logo
depois, alisar AQUAZIP GE 97 com o lado plano da espatula metalica para obter uma espessura uniforme.

A utilizacdo da rede em zonas muito solicitadas ou na presenca de amplas fissuragbes minimiza os riscos de
aparecimento de microcavidades, que podem prejudicar a estanquidade do revestimento impermeavel. A rede de
reforco devera ser previamente recortada a medida, sobrepondo-se as jungbes em pelo menos 10 cm.

Nunca revirar a rede de reforgo nas faces verticais.

Uma vez obtida a solidificagdo da primeira camada (cerca de 5 horas a +20°C e 65% H.R.), aplicar uma segunda
demao de AQUAZIP GE 97 com espatula lisa, tendo o cuidado de realizar uma camada continua e uniforme que cubra
perfeitamente a primeira demao, procedendo sempre na mesma diregéo, de preferéncia cruzada com a da primeira
camada, para garantir a cobertura completa do suporte.

Condigoes de aplicagao
- temperatura do suporte: min. +5°C / max. +35°C;
- temperatura ambiente: min. +5°C / max. +35°C.
A espessura total de aplicagédo devera ser ndo inferior a 3 mm com uma espessura maxima recomendada para cada
deméao de 2 mm.
Consumo indicativo de cerca de 1,65 kg/m? para 1 mm de espessura.
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Tempos de secagem

AQUAZIP GE 97 deve estar completamente endurecido antes de ser revestido ou posto em contacto com agua.
Apos a aplicagéo, aguardar pelo menos 5 dias de maturagéo em condigbes normais de humidade e de temperatura
antes de aplicar o novo revestimento cerdmico. No suporte seco e com boas condigbes climaticas e de temperatura, o
periodo de maturagéo pode ser convenientemente reduzido.

Limpeza das ferramentas

Imediatamente apos a utilizagdo de AQUAZIP GE 97 limpar todas as ferramentas e o equipamento com agua antes
que o produto cole.
O material endurecido sé pode ser removido por via mecanica.

Eliminagao e ecologia
Nao deitar o produto e as embalagens vazias no ambiente.
Para mais informacgdes, consultar sempre a ficha de seguranga mais recente.

Observagoes

» Produto para uso profissional.

» Consultar sempre a ficha de seguranga antes de usar.

» Nao utilizar AQUAZIP GE 97:

- em suportes humidos ou sujeitos a ascensao de humidade;

- em superficies betuminosas e/ou asfaltos minerais;

- em materiais isolantes (sub-bases aligeiradas, betéo celular, painéis em polistireno expandido ou extrudido, etc.);

- em superficies percorridas por carros ou pedonais sem revestimento ceramico e/ou pétreo ou sujeitas a
solicitagbes estruturais;

- em superficies verticais a deixar a vista se ndo estiverem protegidas com produtos adequados capazes de
garantir a resisténcia aos raios UV;

- em contacto direto com a agua clorada das piscinas; prever a aplicagdo de um revestimento em ladrilhos ou
mosaico;

- em caso de chuva iminente;

- em ambientes com elevada condensagéo;

- na presencga de forte ventilagdo ou em suportes fortemente ensolarados; nesse caso, proteger a superficie
impermeabilizada com lonas humidas.

« Evitar a aplicagdo de AQUAZIP GE 97 em sub-bases aligeiradas ou betbes celulares.

» N&o humedecer a superficie de posa antes da aplicagdo de AQUAZIP GE 97.

» Logo apos a aplicagéo de AQUAZIP GE 97 proteger a superficie tratada contra a chuva, o gelo e/ou uma secagem
rapida.

* AQUAZIP GE 97 néo permite o alisamento com talocha, portanto, em caso de possiveis imperfeicdes da superficie
tratada, poder-se-a proceder, apos o endurecimento completo da membrana impermeavel cimenticia, a uma ligeira
abraséo da superficie para a remogao de eventuais irregularidades. Qualquer abraséo aplicada a AQUAZIP GE 97
antes do seu total endurecimento podera provocar um dano no sistema impermeavel limitando as suas caracteristicas.

» O processo de endurecimento de AQUAZIP GE 97 é abrandado na presencga de elevada humidade ambiental.

» Caso pretenda revestir o sistema impermeavel com vernizes ou produtos de solvente, € obrigatério fazer testes
preliminares com vista a verificar que o solvente néo influencia a integridade do revestimento impermeavel.

» Para uma aplicagdo correta, recomendamos que se consulte a documentagéo técnica de cada produto citado.

AQUAZIP GE 97 deve ser utilizado no estado original sem adi¢cdo de materiais estranhos.

Normas de seguranga

Consultar sempre a ficha de seguranga que contém os parametros fisicos, toxicologicos e outros dados relativos a
segurancga dos operadores.

Trabalhar o produto na presencga de uma ventilagdo adequada e longe das fontes de calor.

AQUAZIP GE 97 deve ser utilizado Unica e exclusivamente para os fins e nas formas recomendadas e destina-se
apenas a utilizagbes profissionais.
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Intervengdes de manutengao a executar em terragos e varandas

Apresentamos uma lista de operac¢des que concernem as atividades de manutencéo periddica a realizar pelo menos
duas vezes por ano (primavera e outono) nas superficies dos terragos a fim de prevenir o surgimento de eventuais
problemas:

- remover da superficie qualquer material depositado (folhas, ramos, detritos varios) libertando sobretudo os canos
e as caleiras. O material removido deve ser retirado e ndo deitado através dos canos;

- remover a eventual vegetacéo que se tenha desenvolvido na superficie (pavimentagéo, impermeabilizagao, etc.);

- remover eventuais ramos que cres¢am de plantas situadas junto ao perimetro da cobertura para evitar que as
folhas caidas dos ramos possam obstruir os canos. Os ramos ou as plantas devem estar a pelo menos um metro
da extremidade da cobertura em si;

- verificar que todos os canos sao dotados de protecbes adequadas contra as folhas ou o cascalho assegurando-
se que nao estado obstruidos e que a agua flui livremente sem entupimentos ou outros impedimentos;

- verificar que os elementos de fixagdo mecanica para sistemas ou maquinarias, eventualmente instalados, ndo
séo fixados na superficie interagindo com o sistema impermeabilizante;

- controlar periodicamente a perfeita selagem de juntas de dilatagdo e/ou estruturais presentes na superficie
verificando se ha eventuais degradacgdes ou partes destacadas. Em caso de problemas, proceder a necessaria
reparagao e/ou reabilitagdo das zonas danificadas;

- redigir um registo préprio no qual anotar todas as inspegbes ou as reparagdes realizadas ou qualquer outra
intervencgéo efetuada;

Caso a superficie impermeabilizada exija uma limpeza, esta devera ser feita nos seguintes modos:

- lavar manualmente com uma solugéo de agua tépida e um detergente adequado;

- lavar a baixa pressao com agua tépida ou fria e um detergente adequado;

- alanca sob presséo devera ser mantida a uma distancia de pelo menos 50 cm da superficie a limpar evitando
pressdes excessivas;

- enxaguar com agua limpa e fria;

- atemperatura da agua nao devera ser superior a 50°C;

- utilizar apenas detergentes ou desengordurantes ndo nocivos, nos fins dos canos, para a flora e a ictiofauna.
Garantir que eventuais perfis metalicos ou outros sistemas de fixagdo mecénica aplicados nas partes verticais estdo
ancorados e selados perfeitamente. Caso contrario, fazer as devidas reparagbes ou eventuais substituicdes dos
elementos danificados

Conservagao

Componente A: conservar em local seco por um periodo ndo superior a 12 meses.

Componente B: proteger do gelo; se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, conserva-
se por 12 meses.

Qualidade

AQUAZIP GE 97 é submetido a um constante controlo nos nossos laboratorios. As matérias-primas utilizadas séo
rigorosamente selecionadas e controladas.

Caracteristicas Técnicas

Rendimento

aprox. 1,65 kg/m? por mm de espessura

Peso especifico da mistura

aprox. 1.750 kg/m?

pH da mistura >12
Relagéo de mistura 3 partes de Comp. Ae 1 parte de Comp. B
Temperatura de aplicagao de +5°C a +35°C

Tempo de vida da mistura

aprox. 1 hora

Tempo de espera para aplicagéo da ceramica

minimo 5 dias a +20°C e com 65% de humidade relativa

Espessura maxima por demao

2 mm

Classificagdo GEV EMICODE EC 1

de baixissimas emissdes

Componente A

Aspeto P6 cinza
Peso especifico 1.300 g/l
Residuo seco 100%
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Componente B

Aspeto Latex branco
Peso especifico 1.020 g/l
Residuo seco 52%
Norma EN 14891 Requisitos da Norma Conformidade
Impermeabilidade (presséo negativa 1,5 bar para 7 dias) Nenhuma penetra;;az%zaumento de peso
Capacidade de crack bridging em condigdes normais =>(0,75 mm
Capgmdade de crack bridging a temperatura muito baixa > 0,75 mm
(-20°C)
Adeséo a tracéo inicial > 0,5 N/mm? Conform_e anorma EN 14891
Adeséo a tragéo depois de imersdo em agua = 0,5 N/mm? Classificada CM-O2P
Adeséo a tragdo depois de envelhecimento térmico > (0,5 N/mm?
Adeséo a tragdo apds ciclos gelo-degelo > 0,5 N/mm?
Adeséo a tracéo depois de contacto com agua clorada = 0,5 N/mm?
Adeséo a tragdo depois de contacto com agua de cal > 0,5 N/mm?
Norma EN 1504-2 Requisitos da Norma Conformidade
Valores de aderéncia por tragdo direta Sistemas flexiveis sem trafego
(EN 1542) >0,8 N/mm?
Ciclos de gelo-degelo com imersao em sais degelantes (EN Sistemas flexiveis sem trafego
13687-1) > 0,8 N/mm?
. Sistemas flexiveis sem trafego
Ciclos de gelo-degelo (EN 13687-2) > 0,8 Nimm?
Sd>50m
Determinagdo da permeabilidade ao diéxido de carbono Permeab|||dad§ g © /dn'g(c;do de carbono
(EN 1062-6) 9
Numero de resisténcia a difuséo
40756
Determinagao e classificagéo do grau de transmisséo da W < 0,1 kglm®hos Conforme a norma EN 1504-2
agua liquida (permeabilidade - EN 1062-3) Classificada PI-MC-IR
Classe |
Sd<5m
Determinagao do grau de permeabilidade ao vapor de agua = Coeficiente de permeabilidade ao vapor
(EN 7783) de &gua p 1178
Velocidade de transmissao do vapor de
agua 9,2 g/m*d
Método A-C.1
-20°C Classe A3
Determinagao das propriedades de resisténcia a fissuragéo Método A-C.1
(EN 1062-7) -20°C (com rede) Classe A4
Método B-C3 ciclos B.3.1
-20°C nenhum defeito apos os ciclos

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratério; com as aplicagdes praticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condigdes de aplicagdo. Em todo

0 caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicagéo prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir
modificagdes técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificagdes técnicas relativas a utilizagdo de produtos Fassa Bortolo de ambito estrutural ou anti-incéndio apenas terdo um carater de oficialidade se forem fornecidas pela "Assisténcia
Técnica" e "Investigagdo, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessario, contacte o servigo de Assisténcia Técnica do seu proprio pais de referéncia (IT: area.tecnica@
fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, & necessaria uma avaliagdo por parte do profissional responsavel, segundo as normativas vigentes.
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